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RESUMEN

El carbo-austemperado es un tratamiento térmico mediante el cual la superficie de un acero de bajo carbono
se carbura y luego durante el enfriamiento, se somete a un ciclo isotérmico con el objetivo de favorecer
la formacién de estructuras bainiticas en la capa carburada. En esta investigacion se disefiaron dos aceros
de bajo carbono susceptibles a ser carburados, los cuales se denominaron como Al y A2. Como parte
de la puesta a punto del tratamiento de carbo-austemperado, se establecieron las condiciones 6ptimas
de los ciclos térmicos de homogenizacién, austenizacioén y austemperado. Los aceros desarrollados se
caracterizaron en cada una de las etapas mediante espectrometria de emisién éptica (EEO), microscopia
optica (MO), microscopia electrénica de barrido (MEB), difraccién de rayos X (DRX) y ensayo de
microdureza Vickers (HV). Los resultados obtenidos permiten entender la influencia de la composicién
quimica sobre el control de las microestructuras obtenidas después del ciclo de transformacién isotérmica,
ya que, con frecuencia, la elaboracion a nivel industrial del acero involucra transformaciones en enfriamiento
continuo y solo mediante un balance entre los efectos producidos por un adecuado tratamiento térmico,
se obtienen resultados éptimos en la microestructura y las propiedades mecanicas derivadas de esta.

Palabras clave: Carbo-austemperado, transformacién bainitica, aceros bajo carbono.

ABSTRACT

Carbo-austempering is a heat treatment in which the surface of a steel is carburized and then quenched
and hold at a temperature above the martensite start temperature, Ms, to obtain a bainitic structure in
the carburized layer. In this research, two low carbon steels susceptible to carburizing were designed, the
steels were named as Al and A2. As part of the implementation of the carbo-austempering process, the
optimal conditions for homogenization, austenization and austempering were established. The developed
steels were characterized in each of the stages by optical emission spectrometry (OES), optical microscopy
(OM), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Vickers microhardness test
(HV). The results allow to understand the influence of chemistry on the control of the microstructures
after the isothermal transformation, since often at an industrial level the fabrication of these kind of
steels involves continuous cooling transformations and only by means of a correct balance with the heat
treatment parameters, optimal microstructures and mechanical properties can be achieved.
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INTRODUCCION

Los aceros bainiticos libres de carburos (CFB,
por sus siglas en inglés) han demostrado una
mejor resistencia al desgaste y a la fatiga que los
aceros convencionales, cuando se logra favorecer
la formacién de estructuras bainiticas en la capa
carburada en vez de estructuras martensiticas.
Se han reportado valores de dureza aproximada
de S9HRC, resistencia a la tension entre 1.1GPa
y 2.2GPa, resistencia a la compresién del orden
de 3GPa, limite de cedencia cercano a 1.2GPa,
y ductilidad entre 5% y 20% con resistencia a la
fractura (KIC) del orden de 45-90MPa-m "2 [1-7]. Esta
combinacién de propiedades excepcionales hace a los
aceros carbo-austemperados superiores a los aceros
cementados, con costos de produccién equiparable
o menores, con gran potencial de aplicacion en las
industrias del transporte, construccién, agricola y
militar, entre otras.

Las capas carburadas en las que predominan
microestructuras bainiticas se obtienen mediante
austenizacién seguida de austemperado a una
temperatura que se encuentre entre la temperatura
de inicio de la transformacién bainitica, Bs, y
la temperatura de inicio de la transformacién
martensitica, Ms [1]. Esta microestructura provee
resistencias mecdnicas excepcionales, que se derivan
de la ausencia de carburos de hierro y de la escala
de la estructura, lo cual es funcién de la temperatura
a la que se realiza el tratamiento isotérmico y de la
composicién quimica del acero. La precipitacion de
los carburos durante la transformacién bainitica se
puede evitar aleando el acero con silicio, en cantidades
de 1.5% en peso aproximadamente [8]. El silicio
presenta una baja solubilidad en la cementita, lo
cual produce un aumento local de la actividad del
carbono. Como consecuencia, el flujo de carbono
es reducido y se inhibe el desarrollo del embrién
de cementita. El carbono que se expulsa como
consecuencia de la formacion de la ferrita bainitica,
enriquece la austenita residual produciéndose asi su
estabilizacion hasta la temperatura ambiente [9]. El
resultado es una microestructura formada por placas
muy finas de ferrita bainitica separadas por regiones
de austenita enriquecida en carbono de entre 20 nm
y 40 nm [10]. Esta microestructura es ideal, pues
existe la posibilidad de mejorar simultdneamente la
resistencia y la tenacidad del acero. La resistencia
procede principalmente del tamafio ultrafino de las

placas de ferrita bainitica, mientras las 1aminas de
austenita retenida al ser muy ductiles y encontrarse
dispersas entre las placas de ferrita bainitica mejoran
las propiedades de alargamiento [11].

En ausencia de elementos que inhiban la precipitacién
de carburos, se pueden favorecer dos morfologias
de bainita. La primera, denominada bainita
superior, se obtiene por sostenimiento isotérmico a
temperaturas por encima de los 300°C [12]. En este
caso, la alta temperatura permite que el carbono se
difunda completamente fuera de la ferrita bainitica,
promoviendo la precipitacion de la cementita en el
limite entre las placas de ferrita en crecimiento. En el
segundo caso, cuando la transformacién isotérmica
se realiza a temperaturas por debajo de los 300°C, la
difusién de carbono en la ferrita estd muy limitada,
por lo tanto, puesto que todo el carbono no puede
difundirse fuera de la ferrita, se formaran pequefios
precipitados de cementita dentro de los listones de
la ferrita bainitica, esta microestructura se denomina
bainita inferior [13].

El desarrollo de los aceros en los ultimos afios
se ha centrado en la obtencién de materiales con
mayor resistencia mecdnica, mayor ductilidad
y mayor tenacidad a la fractura que permitan:
(1) incrementar la resistencia al desgaste debido
a las altas cargas en los componentes con altas
capacidades, (2) incrementar la vida ttil de la
magquinaria y (3) incrementar la demanda para el
disefio de equipos ergondémicos, ligeros y de bajo
precio [14-16]. Es por esto que en este trabajo se
planted la posibilidad de producir dos aceros de bajo
carbono fundidos, tratados termoquimicamente en
su superficie mediante carbo-austemperado, con
el objetivo de profundizar en el entendimiento de
las relaciones entre la composicién quimica, los
parametros de tratamiento térmico, la microestructura
y las propiedades mecdnicas de estos materiales.

MATERIALES Y METODOS

Para el desarrollo de los aceros se utiliz6 como
punto de partida la informacién encontrada en
la literatura [17-21], la cual permitié establecer
los intervalos de composicién quimica de los
elementos aleantes principales. A continuacion, se
procedi6 con el andlisis tedrico para la fabricacién
de los aceros y la realizacion de los tratamientos
térmicos para la obtencion de las microestructuras
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deseadas. Este andlisis incluy6 la elaboracion de
las curvas de Tiempo-Temperatura-Transformacién
(TTT) mediante el software de acceso libre de la
Universidad de Cambridge Program MAP_STEEL _
MUCGS3 [22]. Se hizo énfasis en la determinacion
de las temperaturas de transformacién perlitica,
bainitica y martensitica, ademads de los tiempos de
transformacion, con el fin de evitar transformaciones
de caricter reconstructivo a ferrita proeutectoide y
perlita. También, mediante el software se hicieron
iteraciones de varias composiciones quimicas con
el fin conocer el efecto de los elementos aleantes
sobre las curvas de los diagramas TTT. Las
temperaturas de inicio de transformacion bainitica
(Bs) y martensitica (Ms) fueron también obtenidas
mediante las ecuaciones de Trzaska (1) y Capdevilla
(2) [23], respectivamente.

B,(°C) =771 - 231,5(%C) — 69(%Mn)
—23(%S1) — 58,5(%Cr) — 31(%Ni) — (1)
55(%Mo) — 41(%V)

M,(°K) = 764.2 — 302,6(%C) — 30,6 (%Mn)
~16,6(%Ni) ~8.9(%Cn) +24(%Mo)
~11,3(%Cu) + 8.58(%Co) + 7,4(%W)

- 14.5(%Si)

De acuerdo al estudio tedrico inicial, se fabricaron dos
aleaciones en un horno de induccién marca BEGO
modelo 26300 con atmésfera controlada de argén
y vaciado en coquilla metélica de cobre mediante
centrifugacion. Las composiciones quimicas y los
perfiles de carbono en la capa carburizada de ambos
aceros, se determinaron mediante espectrometria de
emisién dptica (EEO) en un equipo marca Bruker
Magellan, modelo Q8.

Las muestras en estado as-cast se homogenizaron
a 1000 °C durante 4 horas con el fin de obtener una
microestructura y composicion quimica uniformes.
Luego las muestras se carburizaron en medio
s6lido, para lo cual se utiliz6 una mezcla de 90%
de carbon vegetal y 10% de carbonato de bario,
a 930 °C durante 5 horas, con enfriamiento en el
horno. Las muestras carburizadas se austenizaron a
840 °C durante 1 hora, tras lo cual se austemperaron
en un bafio de sales de composicién 50% nitrito
de sodio - 50% nitrato de potasio a 270 °C, con
tiempos de sostenimiento de 4 y 16 horas. La
temperatura y tiempos de austemperado se eligieron
de acuerdo con las curvas TTT de los materiales
seleccionados.
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Las muestras obtenidas se prepararon mediante
técnicas metalograficas tradicionales, segtin la
norma ASTM E3 [24], el pulido final se realiz6 con
alimina de 0,3 um. Para el revelado metalografico
de las micrografias épticas en el acero A1 se utilizé
el reactivo Nital 2%, con el objetivo de facilitar la
identificacion de los carburos de cementita, tanto
en la bainita como en la martensita formada. Para el
acero A2 se utilizé reactivo Klemm1, de acuerdo con
lo cual, las fases presentes se pueden diferenciar de
la siguiente manera: ferrita bainitica de color azul,
martensita café y austenita retenida blanco. El tamafio
de grano se determiné mediante la norma ASTM
E112-13[25]. La fraccion volumétrica de la bainita
y la martensita en cada muestra se determiné bajo
los lineamientos de la norma ASTM E562-11 [26],
mediante el método de conteo de puntos. Para este
proposito se analizaron 20 campos de visién con el
objetivo de tener precision de la medida reportada.

Se realiz6 ademads difraccién de rayos X (DRX) con
el objetivo de cuantificar la cantidad de austenita
retenida. Para la seleccién de las variables del
ensayo de DRX, se verificaron datos registrados en
la literatura [27-29], con base en estos se decidid
utilizar un angulo 26, entre 30° y 100° con un
paso estandar inferior a 0,3 grados/min., la fuente
empleada fue de cobalto (Ko, de 1.789A). Por
altimo, se realizaron barridos de microdureza desde
la superficie hasta el niicleo de las muestras cada
100um, siguiendo los lineamientos de la norma
ASTM E92-16 [30]. Se utilizé un microdurémetro
SHIMADZU HMV-G 20DT con cargas de 100g-f
y 15 segundos de sostenimiento, para cada muestra
se realizaron dieciséis indentaciones, en un total de
tres probetas por condicién de ensayo.

RESULTADOS Y ANALISIS

Las temperaturas Bs y Ms determinadas por el
programa MAP_STEEL_MUCGS3 y calculadas con
las ecuaciones empiricas de Trzaska (II) y Capdevilla,
para los aceros desarrollados, se muestran en la
Tabla 1. En la Figura 1, se muestran los diagramas
TTT de los aceros Al y A2, tanto para el nicleo
(0,23%C) como para la superficie (0,8% de C).
Se observa que las aleaciones disefiadas tienen
similar frente adifusional y sus temperaturas Bg
y Mg presentan una dependencia del contenido
de carbono, lo que lleva a tener diferencias en el
frente difusional entre el nicleo y la superficie de
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Tabla 1. Temperaturas de inicio de transformacién Bs y Ms para el nticleo y capa carbo-austemperada
de los aceros M1 y M2.

Inicio Transformacion A1-Nicleo (°C) A1-Capa (°C) A2-Nucleo (°C) A2-Capa (°C)
Utilizando programa MAP_STEEL_MUCGS83
Bs 567 320 568 320
Ms 417 167 418 170
Utilizando ecuaciones de Trzaska (II) para Bs y Capdevilla para Ms
Bs 600 468 570 438
Ms 386 213 367 194
900
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£ o 400
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Figura 1. Diagramas TTT de comienzo de transformacion para los aceros Al y A2: a) Nucleo, b) capas
carburizadas. Elaboradas con el programa MAP_STEEL_MUCGS83.

cada acero, lo que esta en correspondencia con los
resultados arrojados por las ecuaciones de Trzaska
y Capdevilla. Durante el enfriamiento de los aceros
Al y A2, especialmente en la superficie, y de
acuerdo a los diagramas TTT, se evidencia que las
transformaciones reconstructivas tienden a ocurrir
a mayores tiempos, lo que favorece la ausencia de
ferrita proeutectoide en la microestructura final
de la capa carbo-austemperada de ambos aceros.
Ademds, se nota que ambos aceros presentan una
adecuada templabilidad bainitica, ya que los tiempos
correspondientes a la curva C de las transformaciones
displasivas son cortos, lo que evita la formacién de
martensita en el enfriamiento.

A partir, del andlisis teérico de la viabilidad de
la fabricacién de los aceros y la obtencion de las
microestructuras deseadas, se procedi6 con el proceso
de fundicion. Los resultados de la composicién
quimica de los aceros fundidos, denominados Al
y A2 obtenida mediante EEO se muestran en la
Tabla 2. La adicién de cromo y manganeso se realizd

Tabla 2. Composiciéon quimica de los aceros
desarrollados, % en peso.

Acero C Si Mn Cr
(%W) | (%W) | (%W) | (%W)

Al 0,23 0,5 0,6 L1

A2 0,23 1,8 0,6 1,1

con el fin de dar mayor templabilidad a los aceros
desarrollados. Asimismo, el cromo contribuye con el
refinamiento de grano y al disolverse parcialmente
en el hierro contribuye a mejorar la tenacidad. El
manganeso mejora el endurecimiento por solucién
sdlida que se pierde al tener un contenido tan
bajo de carbono en el nicleo, ademas ayuda con
el refinamiento de las agujas bainiticas [31]. Por
dltimo, la adicién de silicio en el acero A2 se
realizé con el objetivo de favorecer la presencia de
austenita retenida libre de carburos de cementita, ya
que retarda la precipitacién de cementita durante
la reaccién bainitica, promoviendo la presencia
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de austenita retenida rica en carbono y estable a
temperatura ambiente.

Las microestructuras en estado as-cast de los
aceros Al y A2 se presentan en las Figuras 2a
y 2b respectivamente. Ambas microestructuras
corresponden a martensita con morfologia en listones
no homogénea y granos columnares, generada
por la alta velocidad de enfriamiento a la que se
sometieron las piezas durante el proceso de colada
en la coquilla de cobre. Mediante el tratamiento de
homogenizacién se buscé minimizar la segregacién
y los gradientes de concentracién quimica, producto
del proceso de solidificacién y eliminar los granos
columnares. El tratamiento de homogenizacién
produjo una microestructura compuesta por ferrita
proeutectoide poligonal (zonas de color blanco) y
perlita (zonas de coloracién oscura), las cuales son
caracteristicas de un acero hipoeutectoide. El tamafio
de grano promedio de los aceros homogenizados
fue de 38um para el acero A1, Figura 2c, y 35 um
para el acero A2, Figura 2d.

Posterior al tratamiento térmico de carburizacion
en medio sélido en los aceros Al y A2, se obtuvo

una capa carburada con un contenido maximo en
carbono de 0,8% y microestructura perlitica, como se
observa en la Figura 3 para ambos aceros. Ademads,
en la Figura 3 se observa el perfil de concentracion
de carbono a lo largo de la capa carburizada en
ambos aceros, donde el espesor de capa promedio
resultante fue de 941 pm + 34 pm para el acero Al
y 1046 um + 30 um para el acero A2.

En las Figuras 4, 5 y 6 se muestran las micrografias
representativas de las probetas transformadas
isotérmicamente para los aceros Al y A2. En todas
las muestras se encontraron bandas de martensita
y bainita en la microestructura. La bainita formada
en el acero A1, presenta una morfologia en barras
y no en placas (Figura 4). Ademads, en el acero Al,
al tener un contenido de silicio inferior al limite
necesario para inhibir la formacién de cementita
(1,5% wt.), la austenita no logra estabilizarse
lo suficiente, y durante el enfriamiento hasta la
temperatura ambiente transforma en martensita.
De otra parte, como la estructura es demasiado
fina para ser resoluble por microscopia opticay la
tonalidad de los carburos de cementita presentes, es
muy similar a la martensita, se utilizé la microscopia

Figura 2. Estado as-cast son las micrografias (a) y (b) y las homogenizadas son
la () y (d).
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Figura 3. Perfiles de carbono en la capa carburizada para los aceros
Aly A2. Micrografias épticas de la superficie y centro

de ambos aceros. Ataque con Nital 2%.
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Figura 4. Micrografias dpticas y electrénicas de barrido para la capa
del acero Al tratado isotérmicamente a 270 °C: (ay c) 4
horas de sostenimiento y (b y d) 16 horas de sostenimiento.
Donde, B: bainita y M: martensita. Ataque con Nital 2%.
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Figura 5. Micrografias electrénicas de barrido donde se presentan los espesores de separacion entre las
placas de ferrita bainitica de los aceros objeto de estudio: (a) Al y (b) A2.

electrénica de barrido para establecer una mejor
caracterizacion entre las fases presentes. Se pudo
establecer que las placas de ferrita bainitica en el
acero A1 estan separadas por fronteras ligeramente
desorientadas que pueden ser, dado el bajo contenido
de silicio en este acero, particulas de cementita
(0) o placas de martensita (o) (ver Figura 5(a)).
En la Figura 5(b), por otro lado, se aprecia que
para el acero A2 las placas de ferrita bainitica
estdn separadas, por lo que se presume son placas
de austenita, dado el alto contenido de silicio en
esta aleacion [8], [12]. Estas placas de austenita
tienen un espesor que varia entre 70nm y 150nm.
En ambos aceros se aprecia como las placas de
ferrita bainitica crecen en grupos, normalmente
denominados plumas. En cada pluma, se aprecia
como las barras de ferrita son paralelas y de idéntica
orientacion cristalogréfica.

A partir de la complejidad para identificar las fases
presentes en el acero A2 mediante reactivo Nital,
se procedio a utilizar reactivo Klemm 1. Ya que el
contraste de color que ofrece este reactivo, permite de
manera rapida y facil, poder distinguir las diferentes
fases dentro de la estructura objeto de estudio. En
realidad, lo que sucede es que se genera una capa de
depdsito sobre la superficie del metal, donde el color
que se observa por MO se genera como un efecto
de interferencia entre el depdsito y la superficie.
En funcién de esto, y segin el ASM Handbook
[32], las fases que aparecen en las micrografias
Opticas presentadas en las figuras 6, se pueden
definir de la siguiente manera: ferrita bainitica de
color azul, martensita café y la austenita retenida
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en color blanco. En la Figura 6(a), se presenta una
imagen obtenida por MO del acero A1, utilizando
Klemm 1 como reactivo de ataque. Es evidente
que el porcentaje de austenita retenida es poco, en
comparacién con el acero A2. El crecimiento de
las placas de bainita es adifusional hasta un tamafio
limitado e inmediatamente después el exceso de
carbono difunde a la austenita residual [8]. En el
caso del acero Al, en la austenita enriquecida se
produce la precipitacion de carburos de cementita,
debido a que no existe el suficiente contenido de
elementos inhibidores de la formacién de carburos
(e.g. silicio y aluminio).

En el caso del acero A2, utilizando Klemm 1
como reactivo de ataque (Figura 6 (b)), se observa
que la ferrita bainitica posee una morfologia en
agujas caracteristica de una bainita inferior, con
un alto grado de refinamiento, morfologia que se
puede explicar como producto del alto contenido
de carbono. Ademas, al existir un contenido de
silicio >1,5 (% wt.), se logra favorecer un pico de
concentracion en los inicios de la trasformacién de
la cementita, lo que produce un aumento local de la
actividad del carbono [8]. Como consecuencia, el
flujo de carbono es reducido y se inhibe el desarrollo
de los embriones de cementita para esta aleacion,
logrando de esta manera estabilizar la austenita
residual a temperatura ambiente, obteniéndose
mayores contenidos de austenita retenida en la
estructura final. De otro lado, las Figuras 6(c)
y 6(d) muestran micrografias representativas de
las zonas bainiticas obtenidas en el microscopio
electrénico de barrido para el acero A2, en donde
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austemperada de los aceros: (a) A1, 270 °C - 16 horas, ataque con
reactivo Klemm 1, (b) A2, 270 °C - 16 horas, ataque con reactivo
Klemm 1, (¢) A2, 270 °C - 4 horas, ataque con reactivo Nital 2%
y (d) A2, 270 °C - 16 horas, ataque con reactivo Nital 2%. Donde,
B: bainita y M: martensita.

se observa la presencia de ferrita bainitica (B) y
austenita retenida, ademads, de algunas zonas con
presencia de martensita (M).

En la Tabla 3 se muestran los resultados de la
cuantificacién de la fraccién volumétrica por el
método de conteo de puntos de la bainita y la
martensita en la capa carbo-austemperada para los
aceros Al y A2. A partir de los andlisis de DRX
realizados en los dos aceros objeto de estudio, se
pudieron identificar los picos caracteristicos de la
austenita retenida y de la ferrita (que puede ser ferrita
bainitica, ferrita proeutectoide o martensita). Con el
analisis de las intensidades fue posible determinar

la fraccién volumétrica de austenita retenida para
ambos aceros.

Cabe destacar en primer lugar, que no se encontrd
ferrita proeutectoide ni perlita en ningtin caso. A un
tiempo de 4 horas de sostenimiento, la transformacién
bainitica ha logrado avanzar poco, por lo tanto, la
microestructura es mayoritariamente martensitica, tras
el temple a temperatura ambiente. De otra parte, a las
16 horas de transformacion isotérmica se favorece
una mayor fraccién de bainita en detrimento de la
martensita, por lo que la microestructura consta
de ferrita bainitica, martensita y austenita retenida
y/o carburos de cementita [33]. En el acero A2, las

Tabla 3. Cuantificacion de las fases para los aceros Al y A2 en funcién del tiempo de sostenimiento.

Acero Tiempo de Fraccion de Bainita | Fraccion de Martensita | Fraccion de Austenita Retenida
Sostenimiento (Horas) (%) (%) (%)
4 35 62 3
Al 16 50 49,5 0,5
4 45 51 4
A2 16 70 22 3
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austenita cercana a la ferrita bainitica estara enriquecida
en carbono, por lo que tras el temple a temperatura
ambiente se tendrd una mezcla de bainita/martensita/
austenita retenida. Ademads, la fraccion de austenita
retenida es mayor en el acero A2 debido a su mayor
concentracién de silicio, que como se menciond
anteriormente inhibe la precipitacién de carburos de
cementita durante la reaccion bainitica [27].

La microestructura para la condicién A2/16h es
mayoritariamente bainitica, con un porcentaje
del 70%, seguida por la presencia de martensita.
Estos resultados son positivos, debido a que se
denota también la presencia de austenita retenida,
y al mismo tiempo, en funcién de la morfologia
laminar, es de esperar que se encuentre enriquecida
en carbono. La baja fraccién de volumen de
austenita retenida obtenida en el acero Al, se
debe a la presencia de carburos de cementita
entre las lajas de ferrita bainitica, los cuales
evitan la estabilizacién térmica y mecdnica de
la austenita a temperatura ambiente [8-10]. En
el acero A2 la fraccion de austenita retenida
presente en las muestras se encuentra presente
en dos morfologias: (1) entre las placas de ferrita
bainitica en forma de laminas y (2) en forma de
bloques (Figura 7). Estos bloques aislados de
austenita retenida pueden afectar de un modo
desfavorable el alargamiento. Esto se debe a que
los bloques de austenita retenida se encuentran
menos enriquecidos en carbono que las ldminas,
lo que los hacen mas inestables mecanicamente,
susceptibles de transformar a martensita no
revenida mediante efecto TRIP [8].

En la Figura 8 se muestra la evolucién de la
microdureza en funcién de la profundidad de la
capa carbo-austemperada para ambos aceros. En el
caso del acero A1 se observa una maxima dureza en
superficie de 725HYV para 4 horas de sostenimiento
y 748HV para 16 horas. Por otra parte, el acero A2
alcanzé una dureza en superficie de S550HV con
4 horas de sostenimiento y 575HV con 16 horas.
La desaparicién progresiva de la martensita, en el
acero A2, es una de las causas en la diferencia de los
niveles de dureza con respeto al acero Al. De otro
lado, la presencia de carburos en la microestructura
del acero A1, favorece un incremento notable en
los valores de dureza logrados [9]. Sin embargo,
las muestras del acero A2 pueden conducir a una
mejor combinacion de resistencia y ductilidad.
Esto se debe, principalmente, a que la bainita
posee un tamaiio de grano muy fino que aporta una
resistencia adicional, mientras que la presencia de
austenita retenida en forma de ldminas, contribuye,
por su parte, a una mejor ductilidad [33]. Las
laminas de austenita retenida también aportan una
elevada tenacidad al impacto a las microestructuras
bainiticas, contrario al efecto de los carburos en
el acero Al [34]. Cuantitativamente, la austenita
retenida puede afectar a la resistencia de diversos
modos. Por un lado, la austenita residual, durante
el enfriamiento a temperatura ambiente, puede
transformar a martensita aumentando la resistencia.
Por otro lado, las ldminas situadas entre las placas
de ferrita bainitica pueden aumentar la resistencia
del material mediante transformacién a martensita
durante el servicio, del mismo modo que ocurre
con los aceros TRIP.

Figura 7. Micrografia electrénica de barrido donde se presentan las morfologias
de la austenita retenida presentes en el acero A2 a diferentes tiempos de
sostenimiento isotérmico: (a) 4 horas y (b) 16 horas. Dénde: rojo austenita
en bloques y azul austenita en ldminas.
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Figura 8. Perfil de microdureza para los aceros desarrollados.

De otro lado, la Figura 9 muestra las micrografias
Opticas representativas del nicleo en los aceros Al
y A2. En las imdgenes se observa la presencia de
ferrita proeutectoide (ayy,), bainita (B) y martensita
(M). La ferrita proeutectoide en la microestructura

se explica por la austenizacién a 840 °C, en la
cual se logr6 generar una austenizaciéon completa
para la superficie del acero e intercritica para el
nucleo, en funcién del contenido de carbono. La
martensita se forma a partir de la austenita de alta

Figura 9. Micrografias 6pticas del nicleo austemperado a 270 °C para
Al: (a) 4 horas y (b) 16 horas y para A2: (c) 4 horas y (d)
16 horas. Dénde: M: martensita, B: bainita y apro: ferrita
proeutectoide. Ataque con Nital 2%.
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temperatura que no alcanzé a transformase durante
el tratamiento isotérmico y que tampoco alcanzé a
enriquecerse lo suficiente en carbono para ser estable
a temperatura ambiente. Finalmente, la bainita es
producto de la transformacién isotérmica, el tamafio
submicrométrico de las placas de ferrita bainitica
y austenita retenida se debe a la temperatura de la
transformacion [35]. Esta estructura es prometedora
para el nicleo de un acero carbo-austemperado,
debido a la presencia de una matriz ferritica y la
capacidad de la austenita retenida de transformarse
a martensita ante la aplicacién de esfuerzos/
deformaciones externas, lo que contribuye con un
mejoramiento de los niveles de ductilidad, lo cual a
su vez aumenta el coeficiente de endurecimiento por
deformacidn. La alta resistencia mecanica se deriva
de la presencia de las fases de la transformacién
austenitica (bainita y martensita), las cuales actian
como un refuerzo de la matriz.

CONCLUSIONES

Es importante resaltar los siguientes aspectos:
(1) La aleacién del acero A2 con mayor cantidad
de silicio ayud6 a eliminar la precipitacion de
cementita entre las placas de ferrita bainitica, que
seria muy perjudicial para la tenacidad, (2) la ruta
de homogenizacién garantizé la obtencién de un
tamafio de grano fino y la eliminacién de gradientes
de concentracién quimica, producto del proceso de
solidificacién y (3) Se evidencié la importancia del
control de las variables de tratamiento de carbo-
austemperado, ya que a partir de estas se logra
obtener microestructuras controladas en la capa
y en el niicleo. Las condiciones de austenizacién
permitieron obtener 100% de austenita de alta
temperatura en la capa y ~30% para la regién del
nucleo, lo que garantiza durante el tratamiento
isotérmico obtener estructuras bainitica con su
maxima fraccién, en tiempos de austemperado no
muy prolongados, para la superficie, mientras en el
nudcleo se obtienen microestructuras multifasicas,
compuesta por ferrita proeutectoide, martensita
y bainita. A partir de dichos resultados se podria
esperar un mejor balance entre los niveles de
resistencia en la capa carbo-austemperada y los
niveles de tenacidad en el niicleo.

La utilizacion de silicio como elemento de aleacion

en los aceros Al y A2, jugo un rol importante en
las caracteristicas microestructurales y mecanicas
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obtenidas. El silicio al disolverse completamente en
la ferrita, favorece un incremento de la resistencia
sin afectar la ductilidad, favorece los niveles de
dureza, la resistencia al desgaste, el limite elastico
y los esfuerzos de fluencia. Ademads, este elemento
permite mejorar los niveles de endurecimiento,
cuando se aplican tratamientos térmicos superficiales,
como el de carburizacion.

Finalmente, es bueno resaltar, que se logré
experimentalmente demostrar que las herramientas
tedricas basadas en principios cinéticos y de
transformaciones de fase en estado sélido, ya
existentes, programa MAP_STEEL_MUCGS3, se
pueden emplear con éxito en el disefio de aceros
carbo-austemperados a partir del cdlculo de los
diagramas TTT.
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